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Intisari
Telah dilakukan karakterisasi termal terhadap bahan polimer epoxi resin sebagai bahan model fotoelastis.

Hasil sintesa resin epoxi dan hardener dengan perbandingan volume 100:2 memberikan sifat elastis yang ber-
beda ketika masing-masing diberi perlakuan termal dengan melihat pola frinji fotoelastis terutama parameter
tegangan sisa. Variasi pembebanan dan perlakuan termal pada sampel fotoelastis epoxi resin menunjukkan bah-
wa pada temperatur pemanasan90◦C - 100◦C memberikan kualitas bahan fotoelastis yang paling optimal bila
ditinjau dari ketiadaan tegangan sisa yang masih ada pada sampel setelah pembebanan dihilangkan.
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I. PENDAHULUAN

Polimer epoxi resin sebagai bahan model fotoelastis telah
banyak digunakan [1–3]. Hal ini dikarenakan polimer epo-
xi resin lebih mudah dibuat sebagai model fotoelastis [4–6],
baik model dua dimensi maupun tiga dimensi. Dari beberapa
model fotoelastis yang telah dibuat, terdapat sejumlah model
yang belum berada dalam kondisi yang optimal, yakni masih
dapat berubah sewaktu diberi pembebanan pada waktu yang
lain. Untuk mengoptimalisasi karakteristik mekanik epoxi re-
sin sebagai bahan model fotoelastis perlu dilakukan penelitian
lebih lanjut dengan memberikan beberapa perlakuan terhadap
bahan model fotoelastis tersebut [7–9].

Secara umum metode fotoelastisitas adalah salah satu me-
tode yang digunakan untuk menganalisis apa yang terjadi
pada suatu bahan apabila bahan tersebut dikenai gaya luar.
Salah satunya adalah menganalisis distribusi tegangan pada
bahan tersebut. Dalam analisa model, perlu diketahui si-
fat dan karakteristik bahan model tersebut, karena karakteris-
tik bahan fotoelastis ini cukup berpengaruh terhadap distri-
busi tegangan. Karakteristik bahan fotoelastis tersebut akan
mempengaruhi penjalaran cahaya polarisasi dalam bentuk po-
la frinji yang nantinya pola frinji yang terbentuk akan dapat
digunakan untuk menganalisis distribusi tegangan dalam mo-
del fotoelastis.

Faktor yang cukup penting dalam analisis fotoelastisitas
adalah pemilihan bahan fotoelastis yang akan digunakan un-
tuk membuat model fotoelastis. Syarat agar dapat digunakan
sebagai bahan fotoelastis adalah bahan yang memiliki sifat
optik isotropis, transparan, serta elastis. Jika bahan tersebut
diberi gaya luar, maka di dalam bahan tersebut akan terjadi
perubahan sifat optik. Sedangkan apabila gaya luar tersebut
dihilangkan, maka bahan akan kembali seperti keadaan awal
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seperti sebelum diberi gaya luar.
Makalah ini melaporkan hasil penelitian tentang pening-

katan kualitas bahan sampel model fotoelastis polimer epo-
xi resin. Karakterisasi bahan polimer epoxi resin hasil sin-
tesis dilakukan dengan memberi perlakuan termal untuk me-
ningkatkan parameter elastisitas bahan. Pada penelitian sebe-
lumnya ditunjukkan bahwa polimer epoxi resin sebagai bahan
fotoelastis yang tidak diberi perlakuan termal memberikan te-
gangan sisa pada model setelah pembebanan dihilangkan.

II. METODOLOGI

A. Preparasi Sampel

Bahan yang digunakan sebagai sampel pada penelitian ini
adalah epoxi resin hasil sintesa resin epoxi dan hardener
dengan perbandingan komposisi 100:2. Pada penelitian se-
belumnya [3] telah didapatkan nilai frinji bahan resin epoxi
yang tidak mengalami perlakuan termal dengan komposisi di
atas sebesar 5.013,857 N/m. Besaran ini sangat bermanfaat
saat digunakan untuk menentukan distribusi tegangan pada
sampel dengan melihat orde frinji. Pada preparasi sampel di-
lakukan dua tahap proses, yaitu pemotongan dan penghalu-
san sampel. Model fotoelastisitas dibuat atau dipotong dari
lembaran epoxi resin hasil sintesa, sehingga menjadi bentuk
model sederhana yakni bentuk balok. Dibuat 4 (empat) sam-
pel balok dengan ukuran (2,3 x 1 x 2,3)cm3. Pemotongan
harus dilakukan dengan perlahan dan sebaiknya sering dite-
tesi dengan menggunakan air, karena hal ini dapat mereduksi
kenaikan temperatur ketika bahan model di gergaji. Diharap-
kan dengan proses pendinginan ini dapat mengurangi bahkan
menghilangkanresidual of stressyang timbul saat proses pe-
motongan.

Tahap berikutnya adalah penghalusan permukaan sam-
pel dengan tujuan untuk mengurangi kekasaran permukaan
sehingga menjadi permukaan yang tidak difuse atau kasar.
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Penghalusan sampel diawali dengan cara menggosok model
yang telah di potong dari cetakan dengan ampelas yang mem-
punyai ukuran kekasaran ampelas 240, 280, 320, 360, 400,
500, 1000, 1200, dan 2000. Proses penghalusan dilakukan
berturut-turut dari ampelas yang paling kasar hingga yang
terhalus. Dalam melakukan pengampelasan seperti halnya da-
lam penggergajian sebaiknya dilakukan pendinginan dengan
menggunakan cairan (air) yang diteteskan pada permukaan
sampel.

Setelah dilakukan proses penghalusan sehingga didapatkan
model sesuai dengan yang diharapkan (transparan) dengan
ukuran (1,75 x 0,7 x 1,75)cm3. Apabila belum didapatkan
model yang sesuai atau transparan, maka model dapat di po-
les lagi dengan menggunakan autosol. Fungsi autosol di sini
adalah sebagai zat yang dapat mereduksi zat pengotor yang
terdapat pada permukaan bahan model yang nantinya akan di-
lewati oleh sinar polikromatik.

B. Perlakuan Termal

Proses perlakuan termal di berikan dengan pemanasan
terhadap sampel. Ke-empat sampel yang telah dibuat diberi
6 (enam) perlakuan termal, yakni:

1. Sampel 1
Perlakuan I : Tanpa pemanasan (dengan suhu kamar)

2. Sampel 2
Perlakuan II : Pemanasan dengan temperatur90◦C

3. Sampel 3

• Perlakuan III : Pemanasan dengan temperatur
100◦C

• Perlakuan IV : pemanasan dengan temperatur
150◦C (setelah perlakuan III)

• Perlakuan V : pemanasan dengan temperatur
200◦C (setelah perlakuan IV)

4. Sampel 4
Perlakuan VI : pemanasan dengan temperatur250◦C

Pemberian perlakuan termal tersebut dengan menggunakan
furnace (Naber Industrieofenbav D-2804 Lilienthal / Bremen)
dan untuk temperatur diukur dengan menggunakan termome-
ter digital (Tipe 2575) dengan lamanya waktu pemanasan se-
lama 10 menit. Setelah perlakuan termal, masing-masing di-
dinginkan secara perlahan hingga mencapai suhu kamar de-
ngan cara mendinginkan sampel didalam furnace yang telah
dimatikan tegangan listriknya.

C. Eksperimen

Setelah ke-empat macam sampel (bahan fotoelastis) men-
dapatkan 6 (enam) perlakuan termal seperti diuraikan di atas,
maka proses selanjutnya mengamati distribusi tegangan dan

Gambar 1: Skema eksperimen polariskop lingkaran

Gambar 2: Pembebanan

tegangan yang tersisa dengan menggunakan peralatan fotoe-
lastisitas/polariskop lingkaran (skema peralatan seperti ditun-
jukkan Gambar 1). Sumber polikromatik (SC) berupa lampu
pijar 30 W, 12 V; lensa pengkolimasi (L) untuk mengkolimasi
berkas cahaya, sehingga mengurangi penyimpangan yang ter-
jadi padaλ/4 [10]; polarisator (P) dan analisator (An); keping
λ/4 (QW); lensa pemfokus 100 mm (L); pin hole (H); layar
dan kamera. Polariskop lingkaran disusun untuk menghasil-
kan frinji isokromatik pola gelap.

Sampel yang dingin setelah mendapatkan perlakuan termal
diamati frinji isokromatik pola medan gelap. Pada sampel di-
berikan tegangan mekanik secara merata pada seluruh permu-
kaan dengan gaya luar sebesar 50 N, dengan arah penekanan
seperti ditunjukkan dalam Gambar 2. Pembebanan dilakukan
terhadap sampel selama 5 (lima) menit dan setelah itu gaya
luar dilepaskan. Tegangan yang masih tersisa dan perubahan
yang terjadi pada model diamati dan direkam setiap 3 (tiga)
menit sampai pada menit ke 24 dengan menggunakan kamera
digital (Nikon COOLPIX 3100 3,2 Megapixels). Selanjutnya
dilakukan proses yang sama dengan besar pembebanan gaya
luar sebesar 100 N dan 150 N. Proses yang sama juga dilaku-
kan terhadap model dengan perlakuan II, III, IV, V, dan VI.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam menentukan karakteristik bahan polimer resin epo-
xi sebagai bahan model fotoelastis akibat pengaruh tempera-
tur, maka digunakan polariskop lingkaran dengan cahaya po-
likromatik untuk mendapatkan pola frinji isokromatik yang
akan diamati perubahannya. Dari pengamatan yang dilaku-
kan dalam penelitian ini diperoleh pola frinji yang mencer-
minkan perubahan struktur yang terjadi pada bahan polimer
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epoxi resin, waktu yang diperlukan bahan untuk kembali ke
keadaan asal, dan tegangan sisa pada sampel, serta perlakuan
terbaik untuk mendapatkan sampel yang paling baik sebagai
bahan sampel fotoelastisitas. Perubahan struktur yang terja-
di dapat diamati dengan membandingkan sampel ketika be-
lum diberi perlakuan termal dengan setelah di beri perlakuan
dengan variasi temperatur. Perubahan struktur juga dapat dia-
mati dengan melihat perubahan yang terjadi setelah sampel
di beri variasi temperatur dan variasi tegangan luar.

Waktu yang diperlukan untuk kembali ke keadaan awal
hanya dibatasi selama 24 menit. Tegangan tersisa dalam sam-
pel hanya terletak pada salah satu sisi dari sampel. Tegangan
sisa adalah tegangan yang masih tersisa pada sampel ketika
gaya luar sudah dilepaskan dan sifat dari tegangan sisa ini ada-
lah permanen (tetap) tersimpan dalam suatu bahan. Penentuan
kualitas bahan sampel yang paling baik ditentukan dengan
melihat atau mengamati sampel yang memerlukan waktu pa-
ling sedikit untuk kembali ke asal setelah tegangan luar dile-
paskan. Hal ini berdasarkan pada sifat bahan fotoelastis, bah-
wa suatu bahan dikatakan semakin baik sifat-sifat fotoelas-
tisnya apabila pengaruh tegangan pada suatu bahan semakin
cepat berkurang.

A. Hasil Pengamatan

Hasil pengamatan dari penelitian yang dilakukan berdasar-
kan pada variasi temperatur dan tegangan. Fotoelastogram
frinji isokromatik sampel epoxi resin baik yang belum
mendapat perlakuan termal maupun yang telah dipanaskan,
dengan pembebanan yang bervariasi dapat dilihat pada Tabel
1, Tabel 2, dan Tabel 3. Fotoelastogram yang ditampilkan
dibatasi sampai waktu tertentu, karena setelah waktu tersebut
pola isokromatik yang masih ada mengalami perubahan yang
sangat perlahan.

B. Analisis dan Pembahasan

Sesuatu yang cukup menarik perhatian pada fotoelastogram
hasil pengamatan adalah adanya bagian sisi sebelah atas dari
gambar (pola frinji) yang terbentuk setelah diberi variasi tem-
peratur seperti ditunjukkan pada Tabel 4. Pola seperti ini sama
dengan gambar fotoelastogram saat sampel belum mendapat-
kan pembebanan dari luar. Fotoelastogram yang terbentuk se-
perti Tabel 4 memerlukan waktu yang sangat lama sehingga
tidak tampak pada fotoelastogram Tabel 1, Tabel 2, dan Tabel
3. Semakin besar tegangan luar yang diberikan maka semakin
lama waktu yang diperlukan untuk kembali ke-keadaan awal.
Bagian tersebut adalah tegangan sisa sesuai dengan definisin-
ya yaitu tegangan yang masih tersimpan dalam suatu mate-
rial meskipun tegangan tersebut telah dihilangkan atau dile-
paskan dan hal ini berkaitan erat dengan perlakuan mekanik
dan termal terhadap bahan. Kemungkinan besar tegangan sisa
tersebut terjadi dikarenakan perlakuan penggergajian terhadap
bahan yang mengakibatkan terjadi kenaikan temperatur secara
tidak langsung. Hal ini memungkinkan terjadinyaresidual of

stressdalam material tersebut. Sehingga bagian tersebut tidak
dapat dilakukan pengujian lebih lanjut. Adanya peningkatan
temperatur secara tidak langsung tersebut dapat dihilangkan
atau direduksi dengan pemberian cairan (air) yang dapat me-
nurunkan atau mengurangi peningkatan temperatur pada saat
penggergajian (perlakuan mekanik). Cara lain untuk menghi-
langkan tegangan sisa adalah dengan melakukan pencampu-
ran antara resin dan hardener secara lebih homogen. Hal ini
bisa dilakukan dengan cara pengadukan yang lebih lama atau
pencetakan di tempat cetakan yang lebih kecil.

Karakteristik elastisitas suatu bahan fotoelastis secara
umum dapat ditinjau dari waktu yang diperlukan suatu bahan
untuk mengurangi atau menghilangkan tegangan yang masih
tersisa di dalam bahan tersebut ketika tegangan atau gaya luar
telah dilepaskan. Semakin cepat suatu bahan dapat menghi-
langkan tegangan yang masih tersisa tersebut, semakin baik
kualitas suatu bahan. Hilangnya tegangan yang masih tersisa
dapat diketahui melalui ada tidaknya pola frinji dalam sampel
tersebut. Selain itu juga bisa dilihat melalui tidak adanya lagi
perubahan warna dari hasil yang tampak pada layar.

Pengamatan pola frinji yang terdapat pada Tabel 1 terlihat
bahwa waktu berkurang-nya tegangan yang masih tersisa pa-
da bahan sampel dengan pemberian tegangan atau gaya luar
sebesar 50 N, sampel bahan perlakuan pemanasan pada tem-
peratur200◦C lebih cepat daripada bahan sampel dengan pe-
manasan pada temperatur150◦C, 100◦C, maupun90◦C. De-
mikian juga dari pola frinji isokromatik yang ditunjukkan Ta-
bel 3 terlihat bahwa dari ketiga sampel dengan pemberian
tegangan sebesar 150 N masih ada tegangan yang tersisa.
Jika dibandingkan ketiganya, maka pada bahan tanpa pem-
berian pemanasan memerlukan waktu yang lebih lama un-
tuk menghilangkan tegangan yang tersisa dibanding bahan
dengan pemberian variasi temperatur. Pada bahan dengan va-
riasi temperatur, semakin rendah temperatur pemanasan, ma-
ka semakin lama waktu yang diperlukan untuk menghilang-
kan tegangan yang tersisa tersebut.

Perlakuan variasi temperatur dapat diketahui bahwa sema-
kin besar pemanasan yang diberikan pada suatu benda maka
semakin cepat tegangan yang masih tersisa tersebut hilang.
Tetapi hal ini tidak dapat dilihat hanya dari segi cepat tidak-
nya suatu bahan dapat menghilangkan tegangan tersebut. Te-
tapi juga harus dilihat dari segi bahan yang digunakan me-
ngingat suatu bahan memiliki titik tahan panas tertentu. Si-
fat khas bahan polimer adalah sangat berubah oleh perubahan
temperatur. Hal ini disebabkan apabila temperatur berubah,
pergerakan molekul karena termal akan mengubah kumpulan
molekul atau merubah struktur (terutama struktur yang ber-
dimensi besar). Selanjutnya kemungkinan besar akibat panas
yang diberikan, oksigen dan air bersama-sama, memancing
reaksi kimia pada molekul-molekul sehingga terjadilah de-
polimerisasi, oksidasi, hidrolisa yang lebih hebat terjadi pa-
da temperatur tinggi. Keadaan tersebut akan mempengaruhi
sifat-sifat mekanik, listrik dan kimia [11].

Dalam penelitian ini hanya dibatasi pada sifat-sifat ter-
malnya yang akan membahas mengenai titik tahan panas dari
bahan polimer resin epoxi. Kalau temperatur polimer naik,
pergerakan molekul menjadi aktif ke titik transisi, yang me-
nyebabkan modulus elastik dan kekerasannya rendah, sedang-
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Tabel I: Fotoelastogram frinji isokromatik dengan variasi temperatur pada F = 50 N.

∗) Sampel terbebani selama 5 menit,∗∗) Beban dihilangkan dan gambar diambil setelah 0 dan 6 menit

Tabel II: Fotoelastogram frinji isokromatik dengan variasi temperatur pada F = 100 N.

*) Sampel terbebani selama 5 menit, **) Beban dihilangkan dan gambar diambil setelah 0 dan 9 menit

Tabel III: Fotoelastogram frinji isokromatik dengan variasi temperatur pada F = 150 N.

*) Sampel terbebani selama 5 menit, **) Beban dihilangkan dan gambar diambil setelah 0 dan 24 menit
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Tabel IV: Tegangan sisa pada model

kan tegangan patahnya kecil. Kalau temperatur melewati ti-
tik transisi, bahan amorf (termoplastik) seperti karet menjadi
lunak, dan selain perubahan pada sifat-sifat di atas modulus
elastiknya juga tiba-tiba berubah.

Sangat sukar untuk menelaah ketahanan panas bahan po-
limer pada temperatur tinggi, sebab banyak sekali faktor-
faktor yang akan memberikan pengaruh tertentu seperti kea-
daan lingkungan, bentuk bahan, macam dan jumlah pengi-
si, adanya bahan penyetabil dan seterusnya. Lamanya wak-
tu berada pada temperatur tinggi juga merupakan persoalan.
Dalam penelitian ini variasi temperatur adalah90◦C, 100◦C,
150◦C, 200◦C, dan250◦C dengan lamanya waktu pemana-
san adalah 10 menit dan lamanya waktu pendinginan adalah
12 jam. Hal ini dikarenakan apabila bahan (sampel) diam-
bil secara langsung setelah pemanasan selesai akan dapat me-
nyebabkan kerusakan (cacat) pada material karena perubahan
temperatur yang mendadak.

Fotoelastogram dalam Tabel 1, Tabel 2, dan Tabel 3 ter-
lihat bahwa terjadi perubahan struktur frinji yang mencolok
pada saat pemanasan150◦C dan200◦C, tetapi tidak demikian
untuk pemanasan dengan temperatur90◦C - 100◦C. Sehing-
ga bisa dikatakan bahwa titik tahan panas dari bahan polimer
epoxi resin dengan pemberian hardener dengan perbandingan
resin-hardener adalah 100:2 adalah90◦C - 100◦C. Hal ini ti-
dak terpaut jauh dengan data ketahanan panas epoxi resin (tan-
pa pengisi), yaitu sebesar90◦C - 130◦C [11].

Fenomena lain yang menarik dari Tabel 1, Tabel 2, Tabel 3,
dan Tabel 4 terlihat pada temperatur250◦C pada bahan sam-
pel sudah tidak terjadi perubahan yang berarti, dan pola frinji
hanya terlihat ketika bahan sampel ditekan dengan tegangan
sebesar 100 N dan 150 N. Dan pola frinji hanya muncul pada
saat di tekan. Ketika tegangan dilepaskan, pola frinji sudah
tidak terlihat lagi. Hal ini dikarenakan bahan sampel ketika
dipanasi pada temperatur250◦C telah terjadi kerusakan pa-
da bahan tersebut, baik sifat mekanik maupun sifat elastisnya.
Kerusakan tersebut juga terlihat dari keadaan fisik dari bahan
sampel tersebut, seperti terlihat pada Gambar 3.d.

Sedangkan bahan sampel dengan pemberian temperatur
200◦C (Gambar 3.c) masih dapat memberikan pola frinji
isokromatik pada layar. Meskipun telah terjadi perubahan

warna pada sampel, tetapi sampel fotoelastis tersebut masih
dapat memunculkan pola warna frinji isokromatik seperti
ditunjukkan pada Tabel 1, Tabel 2, dan Tabel 3, sehingga
dapat dikatakan bahwa bahan masih dapat dipergunakan
dengan pemanasan hingga sebesar200◦C.

Gambar 3: Foto sampel fotoelastis sebelum dan setelah diberi per-
lakuan termal,(a) sebelum dipanasi, (b) temperatur90◦C, (c)200◦C
(d) 250◦C

IV. SIMPULAN

Pemberian perlakuan termal pada bahan sampel fotoelas-
tisitas epoxi resin hasil sintesa dengan perbandingan 100:2
yang optimal adalah antara90◦C - 100◦C karena pada per-
lakuan temperatur tersebut, tegangan yang tersisa relatif cepat
berkurang dan susunan strukturnya polimernya masih berada
pada kondisi yang baik. Sedangkan jika dipanaskan di atas
temperatur200◦C sampel akan mengalami kerusakan. Sifat
elastisitas bahan sampel fotoelastisitas epoxi resin hasil sin-
tesa tanpa perlakuan termal (mentah) lebih buruk dibanding
bahan dengan perlakuan pemanasan hingga temperatur berki-
sar antara90◦C - 100◦C.
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